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Nahrady nosnych kloubti se v pritbéhu poslednich desitek let staly zakladnim stavebnim
kamenem ortopedie. V dnes$ni dobé¢ je implantace endoprotézy metodou volby u celé fady
nosologickych jednotek nejen v ortopedii, ale 1 traumatologii. Nezodpovézenou otdzkou vSak
zlustava, jakd je zivotnost kloubnich nahrad. PtedCasné selhani nebo snizend Zivotnost
komplikaci pro pacienta. VedlejSim negativnim efektem je zvySeni ekonomické zatéze
zdravotnického systému.

V roce 2000 vznikl pod vedenim Prof. MUDr. Antonina Sosny, DrSc. multioborovy
tym, ktery se zacal zabyvat, na zaklad¢ pozorovatelnych rozdili v Zivotnosti jednotlivych
nahrad, pfi¢inami ¢asné¢ho selhavani UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene)
komponent kloubnich ndhrad. V ramci vyzkumu jsme ve spolupraci s Piirodovédeckou
fakultou UK a Ustavem makromolekularni chemie AV CR rozvinuli techniky izolace a
charakterizace otérovych polyethylenovych castic, které vedly k lepSimu porozuméni prabéhu
polyethylenové choroby — tzn. procesu opotiebeni a naslednému uvolnéni kloubni ndhrady.
Paralelné se naS védecky tym zaméfuje na analyzu explantovanych komponent v rdmci
reviznich operaci po selhdni kloubni ndhrady. V ramci téchto vyzkumu jsme identifikovali, na
zéklad¢ rozboru fyzikaln€¢ chemickych zmén polyethylenu, rizikové procesy modifikace
vyroby, které prokazatelné snizuji Zivotnost kloubnich ndhrad. Stanoveni zejména oxidacniho
poskozeni pomoci infracervené spektroskopie a mikrotvrdosti objektivizuje kvalitu UHMWPE
komponenty a tudiz predikci jeji zivotnosti. Zasadnim negativem je dle naSeho zjisténi
sterilizace gama zéafenim, bez pfitomnosti stabilizatoru, ktera vede k vyraznému zvySeni
oxida¢niho poskozeni polyethylenovych komponent. V ramci série vyzkumnych experimentd,
jsme prokédzaly rovnéz meéfitelné rozdily v mife oxidacniho poSkozeni u zcela novych
implantath kycelniho a kolenniho kloubu, které se implantuji v denni praxi. Méfitelné rozdily
v kvalit€ novych komponent jsme prohloubili umélym starnutim a prokdzali jsme tak negativni
vlivy oxida¢niho poskozeni na kvalitu polyethylenu a tudiz riziko pfedc¢asného selhani a snizeni
zivotnosti kloubni nahrady kycelniho a kolenniho kloubu.

Na zaklad¢ vysledki naSeho vyzkumu jsme zcela jasné definovali kvalitativni
parametry modifikace a sterilizace UHMWPE komponent kloubnich ndhrad tak, abychom
eliminovali riziko sniZzené zivotnosti ndhrady pro pacienta a nutnost dalsi reoperace. Vysledky
vyzkumu vedly rovnéz k prohloubeni znalosti v ramci procesu aseptického selhavani kloubnich
nahrad.
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